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Kontrola wytrzymałości na ścinanie

W wielu publikacjach dotyczących kontroli ECE-R90 pojawia się pojęcie wytrzymałości na
ścinanie.

Podczas kontroli wytrzymałości na ścinanie sprawdzana jest siła połączenia między materiałem
ciernym a płytą nośną okładziny. Podczas testu specjalnie stosuje się taką siłę, aby masa
okładziny ciernej została oderwana od płyty nośnej.

 Wichtiger Sicherheitshinweis


